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KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie zapalnosci mebli tapicerowanych

Zleceniodaweca:

Nr umowy:

Przedmiot klasyfikaciji:

Klasyfikacja ogniowa:

Podstawa klasyfikacji:

Termin waznosci:
Zalaczniki:

Data:
Opracowanie:

01932/21/Z00NZP

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe PROMESA Marek Gwiazda
Golasza Dolna 5
42-504 Bedzin

01932/21/Z00NZP

I. Uktad tapicerski: tkanina Suedine z piankg poliuretanowg o symbolu
C2720.

Sktadniki uktadu tapicerskiego:

Tkanina Suedine. Gramatura tkaniny 180 — 190 g/m?.

Pianka PU o symbolu C2720 o gestosci 30 kg/m?®, produkcji Eurofoam
Zgierz.

Il. Uktad tapicerski: tkanina Sunrise z pianka poliuretanowg o symbolu
C2720.

Skfadniki uktadu tapicerskiego:

Tkanina Sunrise (100% poliester). Gramatura tkaniny 180 — 190 g/m?.
Pianka PU o symbolu C2720 o gestosci 30 kg/m?®, produkcji Eurofoam
Zgierz.

lll. Uktad tapicerski: tkanina Artemis z piankg poliuretanowg o symbolu
C2720.

Skfadniki uktadu tapicerskiego:

Tkanina Artemis (100% poliester). Gramatura tkaniny 340 g/m2.
Pianka PU o symbolu C2720 o gestosci 30 kg/m?®, produkcji Eurofoam
Zgierz.

Wyréb klasyfikuje sie jako trudno zapalny

Procedura badawcza LP-2.2. Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych.
PN-EN 1021.1:2014-12 Meble. Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych.
Zrédto zaptonu: tiacy papieros.

PN-EN 1021.2:2014-12 Meble. Ocena zapalnos$ci mebli tapicerowanych.
Zrédto zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki.

Raporty z badan nr: LZP01-01932/21/Z00NZP, LZP02-01932/21/Z00NZP,
LZP03-01932/21/Z00NZP

30.07.2024

28.07.2021
inz. Tomasz Gwizdz

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatgcznikami bez komentarzy, skrétéw i zmian.
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